OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ozarowice
w tym:
1. Uszczelnienie oraz likwidacja erozji siarczanowej studni przepompowni $ciekow,
studzienek rewizyjnych i potgczeniowych.

2. Remont czgstkowy nawierzchni drogowej asfaltowe;.

Ad. 1. Uszczelnienia nalezy wykonywaé za pomocg zaprawy naprawczej, wodoodpornej
i odpornej na zwigzki agresywne zawarte w Sciekach. Renowacje powierzchni betonowej
nalezy wykonywac¢ poprzez réwnomierne natozenie zaprawy na wewnetrznej $cianie studni
zgodnie z technologig okreslong przez producenta zaprawy i przyjetg metodg prowadzenia
robét. Do remontu studni nalezy zastosowaé system spetniajgcy ponizsze parametry tj.:

- do uszczelnienia przepompowni i studzienek — jednosktadnikowa szybkowigzgca,
peczniejgca, siarczanoodporna zaprawa, przeznaczona do uszczelniania mato intensywnych
przesgczen , a takze w strefach statego obcigzenia woda gruntowg w zaleznosci od
usytuowania i gtebokosci posadowienia studni..

- do smarowania wnetrza studni przepompowni i studzienek - warstwa szczepna dla zapraw
i podtozy mineralnych, trwale odporna na dziatanie siarczanow,

- do wypetnienia ubytkéw w kregach betonowych - jednosktadnikowa szybkowigzaca,
bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania przy statym obcigzeniu woda,

- do uzupefnienia ubytkow wewnatrz studzienki — srednioziarnista zaprawa przeznaczona

dla agresywnego srodowiska, odporna na dziatanie siarczanow.

Uszkodzenia konstrukcji kregdéw betonowych, spocznikéw i kinet studzienek rewizyjnych
i pofgczeniowych nalezy usungc¢ poprzez:

- uzupetnienie specjalng masg betonowg ubytkéw w spocznikach i kinetach studni,

- uzupetnienie betonem lub specjalng masg renowacyjng w kregach betonowych,

- w przypadku bardzo mocno zniszczonych kregow w studzienkach, przewidziano renowacje
tych studzienek poprzez zdjecie ptyty nastudziennej i wtozenie rury z PE oraz wypetnienie

pustej przestrzeni betonem klasy B 10 lub wymiane kregow betonowych.

Technologia naprawy elementéw sieci kanalizacyjnej musi posiada¢ Aprobate Techniczng
na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych, dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 10 /. 1995 r, poz.48 Dz.U. Nr 136 z 1995 r. p6z.672).

Opis sposobu renowacji studzienek rewizyjnych i potgczeniowych:



Przed renowacjg studzienek wszystkie elementy wchodzace w jej sktad: kregi betonowe,
spoczniki i kinety nalezy wyczysci¢ metodg hydrodynamiczng pod wysokim cisnieniem.
Rurocigg powinien by¢ korkowany powyzej naprawianej studzienki. Uzupetnienie ubytkow
w kregach, spocznikach i kinetach zaprawa. Wewnetrzne elementy betonowe studzienek
abezpieczy¢ specjalnymi zaprawami i preparatami przed negatywnym oddziatywaniem
wilgoci i agresywnych gazéw. W przypadku studzienek bedgcych w bardzo ztym stanie
nalezy wykonac renowacje tych studzienek poprzez zdjecie ptyty nastudziennej a nastepnie
witozenie rury z PE o srednicy wewnetrznej 1000 mm wraz z wypetnieniem pustej przestrzeni
betonem klI. B10 Ilub wymiane uszkodzonych kregow Ilub elementow studni.
W trakcie powadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie

z przyjetg przez wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem.

Ad. 2. Remont czgstkowy nawierzchni drogowej asfaltowe;j.
Remont czgstkowy nawierzchni asfaltowej obejmuje uzupetnienie  warstwy $Scieralnej

nawierzchni asfaltowej w miejscach zapadnietej nawierzchni po sladzie kanalizacji.

Szczegdtowe informacje dotyczace zakresu uszkodzeh zawarte sg w zatgcznikach

i protokotach przegladu do niniejszego opisu.

Warunki techniczne wykonania robét beda wynika¢é z technologii i zalecen

producentéow materiatéw planowanych do wbudowania przez Wykonawce.



